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WAS IST BEI DER VERLEGUNG ZU BEACHTEN

Temperatur und Feuchtigkeit

Die Arbeitstemperatur bei der Verlegung muss mindestens 18° C
betragen. Dies gilt fir die Raumluft und fir die Dielen selbst. Diese
relative Luftfeuchtigkeit muss vor, wahrend und nach der
Verlegung unter 60 % liegen.

Offnen der Pakete

Das Parkett wird in exakt getrocknetem Zustand ausgeliefert.
Werden die Pakete zu friih gedffnet, nehmen die Dielen eventuell
Feuchtigkeit auf und dehnen sich aus. Sie konnen dann nur schwer
zusammengefligt werden. Wurden Verpackungen bereits gedffnet,
sind sie sorgfaltig mit Klebeband zu verschlieBen, sodass keine
Feuchtigkeit eindringen und die Dielen negativ beeinflussen kann.

Kontrolle

Fehler lassen sich einfacher beheben, wenn sie rechtzeitig
entdeckt werden. Kontrollieren Sie daher das Produkt genauestens
wahrend der Verlegung. Selbstverstandlich bieten wir oder Ihr
Handler Ihnen Ersatz fur fehlerhafte Produkte an! Dielen mit
offensichtlichen Mangeln, die bereits bei der Verlegung entdeckt
werden, sind naturlich nicht zu verwenden. Sorgen Sie dafir, dass
Kontrolle und Verlegung immer bei guter Beleuchtung erfolgen!
Abbildung 1.

Stirnfugen bei kleinen Flachen

Auch auf kleinen Flachen ist das Parkett versetzt zu verlegen, das
heilt dass alle Bodenflachen Stirnfugen haben missen. Werden die
Enden nebeneinanderliegender Dielen gut gegeneinander versetzt,
und zwar um mindestens 500 mm, bleibt dadurch das Parkett auch
bei klimatischen Veranderungen eben. Wird dies nicht eingehalten,
besteht die Gefahr, dass das Parkett bei hoher relativer
Feuchtigkeit aufbeult. Abbildung 2.

Verleimung der StoBe

Bei Dielen mit Woodloc® 5S-Verriegelung sollte normalerweise kein

Leim verwendet werden. In bestimmten Fallen, z.B. die letzte Reihe
unter einer Tlrzargen, wird die Montage jedoch dadurch erleichtert,
dass man die Nutwange auf 1/3 abhobelt und auf der horizontalen

Unterlippe Leim auftragt, siehe Abbildung. Auf diese Weise konnen
die Dielen an ihren Platz geklopft werden. Dank der breiten Leimflache
wird die Fugenverbindung dann ausreichend stark. Abbildung 3.

Musterabweichungen

Geringe Musterabweichungen von Diele zu Diele sind
produktionsbedingt nicht vermeidbar und gemaR HusAMA
(Swedish Building Regulation System - AMA Hus 08/MC) zulassig.
Es konnen bei manchen Boden Musterabweichungen auftreten,
z.B. bei der Marina Kollektion, dem Flechtmuster und der
europaische Renaissance Kollektion. Wenn Boden im Flechtmuster
verlegt werden, muss der Querstab in der Mitte der Langsstabe
der angrenzenden Reihe der Tafeln ansetzen.

Turoffnungen

Wenn eine vorhandene Turschwelle am Unterboden befestigt ist,
muss zwischen dem Parkett und der Tirschwelle eine
Dehnungsfuge gelassen werden, die ebenso breit ist wie die
Gbrigen Dehnungsfugen im Raum. Beachten Sie, dass bei
FuBbodenheizungen die Anforderungen an die Dehnungsfugen an
Turoffnungen noch hoher sind. Die Turschwelle kann auch entfernt
werden und nach der Verlegung des FuBbodens tber der
Dehnungsfuge wieder angebracht werden. Wenn die Turschwelle
zu hoch ist, kann die Tir entsprechend abgehobelt werden. Das
Schneiden der Tir wird erleichtert, wenn Sie die Schnittlinie mit
einem Klebeband markieren und eine Sage mit feinem Blatt
verwenden. Abbildung 4.

Einsetzen von Sockelleisten

Die Sockelleisten durfen nicht zu stark auf das Parkett gedriickt
werden, da sonst das Parkett eingeklemmt werden kann und seine
Bewegung behindert wird. Sockelleisten lassen sich mit Nageln,
Schrauben oder Klebstoff an der Wand befestigen. Man erzielt die
besten Ergebnisse, wenn die Verbindungsstellen auf Gehrung
geschnitten werden. Die Sockelleisten sind an die GroBe der
Dehnungsfugen anzupassen!

Leichte Konvex-Anspannung

Wir produzieren die Dielen so, dass sie in der Langsrichtung gerade
sind, oder leicht konvex. So ist das Parkett einfach zu verlegen.
Eine Diele mit einer Krimmung von bis zu 20 mm kann verlegt
werden, ohne dass das Einfluss auf den fertigen Boden hat.
Bedenken Sie jedoch, dass die Stirnseiten gemaR der
Verlegeanleitung versetzt sein missen.

Dehnungsfuge

Jo
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WAS IST NACH DER VERLEGUNG ZU BEACHTEN

Wischen Sie verschittete Fllssigkeit auf dem Boden sofort auf.
Dies ist bei den Holzarten Buche und Kanadischem Ahorn
besonders wichtig, da sie auf Feuchte starker reagieren.

Erganzende Oberflachenbehandlung

Normalerweise ist keine zusatzliche Oberflachenbehandlung
erforderlich. Es kann jedoch eine zusatzliche Oberflachen-
behandlung in solchen Bereichen begriindet sein, wo vergossene
Flissigkeiten etwas langer auf dem Boden bleiben kénnen, (Kiche)
um Verfarbungen und Nasseschaden an den Dielen und den
Verbindungssystemen zu vermeiden. Buche und Ahorn sollten in
solchen Bereichen nicht eingesetzt werden.

Auf lackierten FuRboden erfolgt die erganzende Oberflachen-
behandlung mit K&hrs Lack. Bei mit Natur-Ol behandelten
FuBboden verwenden Sie Kahrs Satin Oil zur Pflege. Lackierte
Boden benotigen keine Pflege.

Bedenken Sie, dass ein Nachlackieren des FuBbodens nicht so
perfekt werden kann wie die werkseitige Lackierung. AuRerdem
fallen Kratzer dann eher auf, da die Kratzbestandigkeit geringer
ist. Da bei einer Oberflachenlackierung keine staubfreie Umgebung
garantiert werden kann, ist es moglich, dass Staubkorner auf die
Oberflache gelangen, die bei getrocknetem Lack als ,Noppen"
sichtbar sind.

Eingefarbte Produkte brauchen eine Zusatzbehandlung direkt nach
dem Velegen; das gilt besonders fur Oberflachen, die starker
Beanspruchung ausgesetzt sind. Wir empfehlen Kahrs Satin Oil
weil sie die Oberflache schitzt. Wir empfehlen bei eingefarbten
Produkten, die in kommerziellen Bereichen eingesetzt werden, ein
regelmafiges Pflegen.

Weitere Informationen zur Pflege und Wartung enthalt unser
Handbuch zur Pflege und Reparatur, das unter www.kahrs.com
heruntergeladen werden kann.

Schutzabdeckung

Wenn in dem Raum, in dem das Parkett verlegt wurde, weitere
Arbeiten ausgeflihrt werden sollen, ist der FuRboden zum Schutz
mit einem feuchtigkeitsdurchlassigen Material (z. B. Pappe)
abzudecken Stellen Sie jedoch sicher, dass der FuRboden nicht
durch das Material verfarbt werden kann Beachten Sie, dass
bestimmte Arten von Ublichen Pappen keine Feuchtigkeit
durchlassen und auRerdem mit einer Wachsschicht versehen sind,
die sich auf das Parkett Gibertragen kann. Der FuRboden erhalt
dadurch unerwinschte glanzende Stellen.

Haushaltgerate haben normalerweise keine ausreichend groBen
Rollen, um Beschadigungen zu vermeiden, wenn sie Gber den
Boden geschoben werden. Daher sollte in solchen Fallen eine
stabile Schutzabdeckung und nicht nur Pappe verwendet werden.

Klebeband

Bringen Sie Klebeband nie auf dem Parkett, sondern immer nur auf
der Schutzabdeckung an. Viele Klebebander haften so stark, dass
sie beim Entfernen den Lack vom Parkett ablosen. Je langer das
Klebeband befestigt ist, desto starker haftet es am Lack.

Liftung

Nach der Verlegung des Parketts in Neubauten ist flir ausreichende
Bellftung zu sorgen, damit die Baufeuchte nicht in den FuBboden
zieht und Schaden verursacht. Bei einer hoheren relativen
Feuchtigkeit als 60 % konnen beispielsweise durch
Zusammendrticken der Holz-Zellen und/oder Durchdringung der
Feuchte durch HDF bleibende Formveranderungen entstehen.
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VERLEGE- UND MONTAGEANLEITUNGEN

Verlegeanleitung fiir Dampfsperre und Zwischenschichten
1. Als Dampfsperre ist eine Kunststofffolie, 0,2 mm
alterungsbestandige PE-Folie, zu verwenden, die mit einer
Uberlappung von mindestens 200 mm verlegt werden muss. Sie
wird doppelt gefaltet geliefert. Die Plastikfolie muss im Aufbau so
nah wie moglich am HolzfuBboden liegen. Bei der Verlegung auf
Schaumstoffplatten ist die Dampfsperre unter der Isolierung
anzubringen. Betreten Sie nicht die ausgelegte Folie. Ideal ist die
Kahrs Dammfolie Komfort mit integrierter Dampfbremse.

Beachten Sie, dass organisches Material in feuchter Umgebung
schimmelt.

2. Kahrs Dammunterlage Standard, 2 mm dick aus geschlossen-
zelligem, reinen Polyethylen. 30 kg Raumgewicht, 18 dB
Trittschallschutz bei der schwimmenden Verlegung auf Holzlatten
dienen.

3. Kahrs Dammunterlage Komfort 2,1 mm mit 0,2 mm
Dampfbremse und 200 mm Uberlappung. Trittschallschutz und
Dampfbremse in einem Arbeitsgang. 95 kg Raumgewicht mit 18 dB
Trittschallschutz. Glatt Seite als Dampfsperre nach oben verlegen.

4. Kahrs Tuplex, 3 mm Polyathylenfolie mit Polystyrol-Granulat, ist
eine sogenannte Kombi-Unterlage und muss mit der Beschriftung
nach oben, sowie mit der integrierten 200 mm breiten
umklappenden Seite nach auBen gerichtet, verlegt werden. Die
nach oben umgeklappte Seite wird aufgeklappt und die nachste
Lage wird dariiber auf StoR gelegt. Daraus ergibt sich die
.Dampfsperrenfunktion”. Wenn Kahrs Tuplex an den kurzen Seiten

verlangert werden muss, ist zur Abdichtung ein 400 mm breiter
Streifen einer 0,2 mm dicken, alterungsbestandiger PE-Folie als
Uberlappung (iber den StoR zu legen, um ihn undurchldssig zu
machen. Wenn die Kahrs Tuplex auf diese Weise verlegt wird,
fungiert sie als Dampfsperre und als Zwischenlage. Tuplex darf nur
in einer Lage gelegt werden. Achtung: nicht fir FuRbodenheizung
geeignet.

5. Kahrs Spezial-Schwerdammunterlage. Die Kahrs-Spezial-
Schwerdammfolie 2 mm bietet neben einer hervorragenden
Trittschallddmmung von 19 db zusatzlich eine deutliche
Raumschallreduzierung um ca. 25 %. Erreicht wird dies durch die
Kombination aus hohem Raumgewicht von 750 kg und weicher
Unterseite auf dem Estrich zur Dampfung von Schwingungen.
Zusatzlich ist diese Dammunterlage mit einer Dampfsperre mit 5
cm Uberlappung und Selbstklebestreifen ausgestattet. Die
Dammfolie Ist biologisch abbaubar und kann zusammen mit
normalem Papier recycelt werden.




Verwendung von Werkzeugen und Hilfsmitteln
Kahrs Parkett mit Woodloc® 55- kann ohne Werkzeug verlegt
werden.

1. Wenn gewlinscht kann der Schlagklotz verwendet verden.

2. Verriegelungserkzeug wird verwendet, um die Verschlussriegel
an ihre Position in der letzten Reihe zu pressen und so die
Verbindungen zu sichern. Das Werkzeug kann auch verwendet
werden, um die Verschlussriegel zu 6ffnen, wenn eine Diele zu
ersetzen ist.

3. Verwenden Sie ein Zugeisen, um die letzte Reihe in die Position
zu klopfen.

4. Kahrs Weissleim flr ParkettfuBboden Dies ist ein Einkompo-
nentenkleber auf Polyvinylacetat-Basis fur die Verleimung von
herkommlichen Nut-Feder-Verbindungen, sowie fur spezielle
Losungen mit Woodloc® Verreigelungen an Tlrzargen. Er ist vor
Kindern sicher aufzubewahren. Achten Sie bei der Verwendung
auf gute Luftzufuhr.

5. Montagekeile (mit Kerben) werden paarweise verwendet, um

bei der Verlegung den Abstand zwischen Diele und angrenzende
Wand auszurichten. Je nach GroBe der Dehnungsfugen sind zwei
oder mehr Keile zu verwenden. Nach der Verlegung missen die

Keile wieder entfernt werden.

6. Kahrs-5S-Verlegeset. Enthalt 1 55-Verschluss-Schieber,
8 Ersatz-Verschlussriegel und 20 Abstandskeile.
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VERLEGEANLEITUNG FUR KAHRS HOLZFUSSBODEN MIT WOODLOC® 5S-VERRIEGELUNG:
BEI SCHWIMMENDER VERLEGUNG AUF EBENEM UND FESTEM UNTERGRUND

Vorbereitungen

e Wenn es die Verlegung erforderlich macht, vergessen Sie nicht
die Dampfsperre einzubringen.

e Berechnen Sie zunachst, wie viele Dielen erforderlich sind.
Wird die letzte Reihe schmaler als 30 mm, ist auch die erste
Dielenreihe schmaler zu sagen. Eine Verlegung von Parkett mit
Woodloc®-Verriegelung wird am einfachsten an der Langsseite
des Raumes begonnen, die die meisten Tluren hat. Wenn sich
die Turen an den Querseiten des Raumes befinden, sollte jede
Dielenreihe dort angefangen werden. Die Dielen lassen sich von
links nach rechts und auch umgekehrt verlegen

¢ Die maximale FuBbodenbreite flir Kahrs-HolzfuRbdden mit
Woodloc® 55-Verriegelung ist 25 Meter. Wenn Sie einen breiteren
Boden haben, sollten Sie sich mit Kahrs in Verbindung setzen.

1. Beginnen Sie in einer Ecke von links nach rechts mit der langen
Unterlippe zum Raum hin gerichtet. Fligen Sie einen Abstandshalter
an der kurzen Dielenseite ein. Der Abstand der Langsseiten zur
Wand kann spater angepasst werden, wenn drei Reihen verlegt
worden sind.

2. Winkeln Sie die Dielen ein, wie in Abb. 2 gezeigt. Verfahren Sie
auf die gleiche Weise mit der ganzen ersten Reihe. Falls
erforderlich konnen die Dielen von rechts nach links verlegt
werden.

3. Sagen Sie die letzte Diele der ersten Reihe auf die richtige Lange
zu und beginnen Sie die nachste Reihe mit dem Ubrig gebliebenen
Stuck. Versetzen Sie die Stirnfugen der Dielen um mindestens 500
mm zueinander.

4. Beim Einlegen der nachsten Diele in die untere Nutwange der
vorherigen Reihe sollte diese in einem Winkel von ca. 20° bis 30
°nach oben stehen. Wenn nun die Diele auf horizontale Position
nach unten gedriickt wird, driickt die Feder dieser Diele den Holz-
Komposit-Schieber auf Verschlussposition.

5. Wenn die Diele in einem zu steilen Winkel von mehr als 30°
eingelegt wird, kann es passieren, dass der Schieber verbogen
oder abgebrochen wird, so dass es eventuell zu keinem Verschluss
des Schiebers kommt. Dies konnte zu Brustungsfehlern an den
Stirnseiten fuhren.

6. Aus der Fabrik werden die Dielen flr die Uberwiegend
vorgesehene Vorwarts-Verlegung ausgeliefert. Der Verschlussriegel
ist dementsprechend positioniert. Beim Verlegen und zuschneiden
der Dielen Kann es zu einer Verschiebung des Riegels kommen.
Korrigieren Sie dann die Position so, dass der Riegel mit dem Rand
der Deckschicht auf der Nutseite (Dielenseite die Richtung Raum
zeigt) blindig ist.

7. Legen Sie die Diele im richtigen Winkel und mit Kontakt zur
Stirnseite der links liegenden Diele ein. Achten Sie darauf, dass
kein Sagestaub oder gar Spane im Verriegelungsprofil liegen.

8. Drlicken Sie die Diele nun nach unten in horizontale Position.
Sollte dies zu schwer gehen, Uberprifen Sie die Position des
Schlissels und die Sauberkeit des Profils.

9. Kahrs Parkett mit Woodloc 55 -kann ohne Werkzeug verlegt
verden. Wenn gewtinscht kann der Schlagklotz verwendet verden.
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10. Wenn drei Reihen gelegt sind, kann der Abstand des Bodenszur
Wand angepasst werden. Stecken Sie Keile zwischen FuBboden und
Wand.

11. Die erste Dielenreihe muss manchmal an eine krumme
Wandangepasst werden. Verlegen Sie die erste Reihe und stellen
Sie sicher, dass alle Stirnenden ohne seitlichen Versatz sauber
parallel liegen. Verlegen Sie die erste Reihe gegen die krumme
Wand und zeichnen Sie deren Kontur an. Sagen Sie die Dielen
entsprechend und setzen Sie sie wieder zusammen. Verlegen Sie
die nachste Reihe.

12. Sagen Sie flr Heizungsrohre Locher in die Dielen. Die Locher
mussen mindestens 20 mm grofer sein als der Durchmesser der
Rohre. Sagen Sie wie in der Abbildung dargestellt. Das ausgesagte
Stlick nach dem Verlegen der Diele in seiner Position ankleben und
das Loch mit einer Rohrmanschette abdecken.

13. Wenn eine Tlrzarge abgesagt werden muss, verwenden Sie ein
Stuck Diele als HohenmaB. Wenn Sie auf die Langsseite einer Diele
klopfen mussen, schiitzen Sie ihre Verriegelung, indem Sie ein
ausgeschnittenes Stilick eines kurzen Endes dort einstecken.

14. Kann eine Diele nicht angewinkelt werden, z. B. unter
Turzargenoder niedrig hangenden Heizkorpern, gehen Sie wie folgt
vor: 14a. Entfernen Sie zwei Drittel der Woodloc-Nase der
vorletzten Reihe. 14b. Tragen Sie Leim auf. Ziehen Sie die Diele mit
einem Zugeisen in ihre Position.

Woodloc® 55-Dielen konnen nicht mit den Stirnseiten gegen die
Langsseiten verlegt werden. Falls nach der Verlegung in dem Raum
noch weitere Arbeiten durchgefiihrt werden sollen, schitzen Sie
den Boden mit einem feuchtigkeitsdurchlassigen Material.

15. Die letzte Diele wird dann auf die korrekte Breite gesagt. Legen
Sie die letzte Diele um ca. 5 mm zur Wand versetzt auf dievorletzte
Dielenreihe. Markieren Sie nun den Sageschnitt mit Hilfe eines
Dielenstlickes mit einer Nutwange. Verlegen Sie die zugesagte
Diele. Verfahren Sie ebenso mit der nachsten Diele.

16. Benutzung des Verriegelungswerkzeugs (55-Schieber)

In der letzen Reihe mussen die Stirnverschliisse mit dem Werkzeug
verriegelt werden, weil dort keine nachste Dielenreihe den
Verschluss automatisch herstellt. Achten Sie darauf, dass Sie den
Schieber wie abgebildet blindig mit dem stirnseitigen Dielenrand
ansetzen und den richtigen, kurzen Stempel des Schiebers
verwenden. Den Schieber dann horizontal heranziehen, so dass
der Verschlussriegel eingedriickt wird. Kontrollieren Sie, ob der
Verschluss gelungen ist. Befinden sich alle Verschlussriegel in
Position, ist der Boden verriegelt. Jetzt missen nur noch die
FuRleisten montiert werden. Nicht zu stark nach unten driicken,
sonst kann sich der Boden nicht mehr bewegen.

17. Wenn der Schieber nicht horizontal aufliegend bewegt wird,
besteht das Risiko, dass der

Verschlussriegel beschadigt wird und der Verschluss nicht erfolgt.
Die Dielenenden bleiben dann beweglich und zeigen Uberstande.

18. Die Dielen konnen, falls erforderlich, aus beliebigen Richtungen
verlegt werden. Die Woodloc® 5S-Verriegelung kann einfach wieder
geoffnet werden. Dabei wird das Werkzeug (langer Pflock) nur

umgekehrt eingesetzt wie bei der Verriegelung des Bodens. Ziehen
Sie das Werkzeug zu sich heran; die Verschlussriegel bewegen sich
in die offene Position. Jetzt konnen Sie die Dielen leicht entfernen.

1l4a
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19. Vorwartsverlegung von rechts nach links.
Winkeln Sie die erste Diele im Winkel von ca. 20-30° ein. Lassen
Sie die Diele in dieser Position hangen.

20. Legen sie die nachste Diele links davon ein und schieben sie
diese dann nach rechts bis sie mit der Deckschicht geschlossen ist.
Wenn die Reihe vollstandig ist, drlicken sie alle Dielen dieser Reihe
nach unten. Verfahren Sie mit den nachsten Reihen in gleicher
Weise.

21. Riickwartsverlegung

Wenn eine Rickwartsverlegung notwendig ist, muss der
Verschlussriegel auf die andere Dielenseite verschoben werden.
Dies ist ganz einfach von Hand mit dem Fingernagel moglich. Der
Verschlussriegel muss 5 mm tber die Langsfeder der Diele
hinausragen. Dies ist der Fall wenn der eingepragte
Markierungspfeil am Schieber auf den Rand der Feder zeigt.
Achten Sie hier ganz besonders auf den korrekten Einlegewinkel
von 20 bis 30°.

Ein Tipp: Manchmal ist es erforderlich, Dielen an ihren Platz zu
schieben (Langs- oder Stirnseite). Dies gilt insbesondere an Tiren
oder anderen schwerzuganglichen Stellen, an denen die Diele nur
durch Schieben eingesetzt werden kann. Wenn eine Diele durch
Klopfen auf die Langsseite eingepasst werden soll, sagen Sie
vorher ein kleines Stlick vom Ende einer anderen Diele zu, das in
die Fuge eingepasst wird. Das schiitzt das Dielenende vor
Beschadigungen.

Einige leicht zu I6sende Probleme.

A. Beginnen Sie immer mit der Dielenreihe an einer Tur. Dadurch
konnen Sie die vorbereitete Diele immer einfach unter dem
Tldrrahmen einschieben. Mit Woodloc® Ss lassen sich dann die
Ubrigen Dielen der Reihe nach von links oder rechts verlegen.

B. Beim Verlegen der Langsseite einer Diele gegen einen Tlrzarge
muss die Diele entsprechend angepasst oder eine Turzarge
ausgeschnitten werden. Legen Sie die Diele so nah wie moglich an
den Turrahmen und schlagen Sie sie dann vorsichtig von der
Langsseite an. Schiitzen Sie die Diele mit einem abgesagten Stlick
(z. B. einer passenden Langsseite). Verwenden Sie daflir moglichst
kurze Dielen, da Lange Dielen in Stirnrichtung horizontal nur
ausserst schwer zu klopfen sind.

C. Bei Turzargen, an denen man die Dielen nicht anwinkeln kann,
sind zwei Drittel der Nutwange abzuhobeln. Auf diese Weise
konnen die Dielen an ihren Platz geklopft werden. Damit die Fuge
nicht zur Schwachstelle wird, muss auf die Unterlippe Leim
aufgetragen werden.

D. Bei der Verlegung unter Abdeckungen ist es oft am einfachsten,
diese Dielen erst einzupassen, bevor die Diele von der anderen
Wand her verlegt werden.




VERLEGEANLEITUNG FUR KAHRS 15 MM PARKETT AUF SCHAUMSTOFF 150 KPA,
SCHWIMMEND VERLEGT IN WOHNRAUMEN GEDAMMT MIT EPS (STYROPOR).

Die Schaumstoffplatten missen mindestens die Anforderungen
der Gruppe M, Druckfestigkeit 150 kPa(Dichte 30 kg/m3), geman
SS-EN13163 erflllen. Fir das richtige Endergebnis ist es wichtig,
dass die Platten an diesen Einsatzbereich angepasst sind und die
Anforderungen an die Dickentoleranz und die Dichte erfillen. Die
Dichte muss bei + 10 %. liegen.

Damit der fertige FuBboden nicht absinkt, muss die Dickentoleranz
der Platten bei + 0,5 mm liegen. Aus diesem Grund durfen auch
keine verbogenen Platten verwendet werden.

Die Schaumstoffplatten sind rechtwinklig zur Verlegerichtung der
Dielen und versetzt zu verlegen, sodass keine durchgangigen
Fugen in Langsrichtung der Dielen entstehen. Der gesamte
Unterboden ist so mit den Schaumstoffplatten zu bedecken, dass

sie die Dielen tragen. Es ist besonders auf Rohre und Turoffnungen
zu achten. In einigen Fallen ist eine Verstarkung mit Lagerholzern
erforderlich. Beachten Sie die Hinweise der Schaumstoffhersteller.
Werden die Schaumstoffplatten vor der FuRbodenverlegung
betreten, sind sie vor Beschadigungen zu schitzen.

Zwischenschicht

Zwischen Schaumstoff und Parkett ist eine der Kahrs
Dammunterlagen zur Vermeidung von Knarrgerauschen
anzubringen.

VERLEGEANLEITUNG FUR KAHR§ HOLZFUSSB('jI_?EN AUF SCHAUMSTOFF 250 KPA
SCHWIMMEND INSTALLIERT IN OFFENTLICHE RAUMEN

Die Schaumstoffplatten missen mindestens die Anforderungen
der Gruppe T, Druckfestigkeit 250 kPa(Dichte 40 kg/m3), gemaR SS-
EN13163 erflllen. Fiir das richtige Endergebnis ist es wichtig, dass
die Platten an diesen Einsatzbereich angepasst sind und die
Anforderungen an die Dickentoleranz und die Dichte erflllen. Die
Dichte muss bei + 10 %. liegen.

Um das Absinken des fertigen FuBbodens zu vermeiden, muss die
Dickentoleranz der Platten bei + 0,5 mm liegen. Aus diesem Grund
durfen auch keine gebogenen Platten verwendet werden.

Die Schaumstoffplatten sind rechtwinklig zur Verlegerichtung der
Dielen und versetzt zu verlegen, sodass keine durchgangigen
Fugen in Langsrichtung der Dielen entstehen. Der gesamte

Unterboden ist so mit den Schaumstoffplatten zu bedecken, dass
sie die Dielen tragen konnen. Es ist besonders auf Rohre und
Turoffnungen zu achten. In einigen Fallen ist eine Verstarkung mit
Lagerholzern erforderlich. Beachten Sie die Hinweise der
Schaumstoffhersteller. Werden die Platten vor der
FuBbodenverlegung betreten, sind sie vor Beschadigungen zu
schitzen.
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BEFESTIGUNGSANLEITUNG FUR ZUBEHORTEILE

Sockelleisten und Verblendungen

Diese werden verwendet, um Dehnungsfugen, StoRfugen, usw. zu
bedecken. Kahrs bietet Zierleisten fir fast alle Holzarten an. Sie
finden nahere Einzelheiten zu den Holzzierleisten und den
Aluminiumschienen in www.kahrs.com.

Beachten Sie die Anforderungen an Dehnungsfugen zwischen
Parkettboden und Anpassungs-, Abschluss bzw. T-Schienen sowie
aufliegenden Treppenkanten.

e Anpassungsschienen werden fiir den Ubergang zu einer
niedrigeren Ebene eingesetzt.

 Ubergangsschienen dienen der Abdeckung von z. B. StoBfugen.

¢ Winkelleisten werden verwendet, um z.B. Dehnungsfugen an
Balkontlren abzudecken.

Montage der Zierleisten und Schienen

Driicken Sie die Schienen bei der Montage nicht zu fest nach
unten, da der Boden sich sonst nicht mehr bewegen kann oder
Knarrgerausche entstehen konnen. Aus diesem Grund durfen die
Schienen auch nicht angeleimt oder in das Parkett geschraubt bzw.
genagelt werden.

OPTION A

Aluminiumleisten

Das Leistensystem besteht aus einem Basisprofil und 3
verschiedenen Abdeckprofilen. Diese sind flr Parkettboden
zwischen 7 und 16 mm Dicke geeignet. Das Basisprofil ist mit einem
Gewinde fur die beiliegenden Spezialschrauben ausgestattet. Sie
befestigen das Basisprofile mit den beiliegenden Schrauben am
Unterboden. Bohren Sie dafiir 5 mm-Bohrungen in den
Betonboden. Setzen Sie dann die mitgelieferten Plastikduibel ein
und befestigen Sie die Leiste mit den Kreuzschlitzschrauben.

Befestigung von furnierten Sockelleisten
Um eine enge Verbindung, zum Beispiel zu Zargen, zu erhalten,
werden die Zierleisten mit einer Gehrung versehen.

Montageanleitung fir Kahrs Massivholz-Treppenkante
Mit einer Treppenkante in einer anderen Holzart lasst sich der
Ubergang vom FuBboden zur Treppe deutlich hervorheben.

Option A:
Verlegung des Parketts von der Wand zur Treppe hin.
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Option B:
Verlegung des Parketts von der Treppe zur Wand. Die
Verschraubung bezieht sich auf beide Varianten.

OPTION B

B]_ - 2 mm > 4,5mm
e
Vyy T

Massivholz-Treppenkante fiir Woodloc® Treppenkante fiir herkdmmliche Verbindungen

Soll eine Treppenkante mit Woodloc® verwendet werden, ist die Diese wird verwendet, wenn die Verlegung der Treppenkante mit
Verlegung so zu planen, dass die abschlieBende Dielenkante mit Woodloc® nicht moglich ist. Wenn das Parkett im rechten Winkel
der Vorderseite der obersten Stufe auf einer Linie endet, sodass zur Treppe endet oder die obengenannte Verlegung nicht moglich
die Treppenkante dort eingehakt werden kann. Passen Sie die Lage  ist, kann es erforderlich werden, die Diele zu kiirzen und eine neue
so an, dass die Dehnungsfuge eingehalten wird. Auf der Nut in die Dielen zu frasen. Frasen Sie mit einem

Treppenkante muss an der Seite zur flache Unterlippe hin Leim Scheibennutfraser eine Nut von 4,5 mm. Die Hoheneinstellung
aufgetragen werden. Sollte diese Art der Verlegung nicht moglich muss prazise erfolgen.

sein, sind Treppenkanten mit herkdmmlicher Verbindung oder aus
Aluminium zu verwenden. Kahrs Deutschland bietet in jeder
Holzart aus Originaldielen hergestellte Treppenkanten mit Woodloc
an.Diese Werden auftragsbezogen gefertigt und konnen mit einer
Lieferzeit von 2 bis 3 Wochen geliefert werden.

Fragen Sie an unter Rainer.Link@kahrs.com
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Anleitung fiir Erganzungsprodukte

1. Rohrmanschetten zur Abdeckung von Dehnungsfugen an
Heizungsrohren. Die Manschettenhalften sind um das Rohr herum
mit Holzleim anzuleimen (siehe Abbildung). GroRe @ 50 mm fiir
18-mm-Rohre.

2. Rosetten zur Abdeckung von Dehnungsfugen um Heizungsrohre
mit anderen Durchmessern herum, usw.. Messen Sie ab, wo das
Loch entstehen soll und bohren Sie Locher fiir die Rohre mit einem
Bohrer, der etwas weiter ist als die Rohre. Die Rosettenhalften
sind um das Rohr herum mit Holzleim gegeneinander zu leimen
(siehe Abbildung). GroRe 50 x 110 mm.

3. Klopfen Sie mit einem Hammer die Mobelgleiter ein. Diese
empfehlen wir zur Befestigung unter Mobelbeinen aus Holz sowie
flr schwerere Mobel, da sie besser sitzen.

Selbstklebende Mobelgleiter konnen dort verwendet werden, wo
die Schoner nicht eingeschlagen werden konnen. Mobelgleiter

nutzen sich gewohnlich ab und missen regelmaBig ersetzt werden.

4. Holzspachtelmasse Woodfiller zum Fllen von Rissen. Wenn viel
Spachtelmasse zu verwenden ist, kann es erforderlich sein, den
Spachtelvorgang zu wiederholen, da die Masse nach einer Weile
zusammenschrumpft. SchlieRen Sie die Fullung immer mit einer
Schicht Touch-Up-Lack oder Touch-UpOl ab, je nachdem, welche

Art der Oberflachenbehandlung das Parkett hat. Die
Holzspachtelmasse ist in 8 verschiedenen Farben passend zu den
Holzarten erhaltlich. Die Holzspachtelmasse ist frostbestandig.
Falls ndtig kann die Holzspachtelmasse weicher gemacht werden,
indem man sie eine Weile in Wasser erwarmt. Sie ist bei
Zimmertemperatur zu verwenden. Trocknet die Masse in der Dose
ein, kann sie mit Wasser gelost werden.

5. Touch-Up-Lack (auf Wasserbasis) zur Verwendung auf Parkett
mit UV-Lack zur Reparatur kleinerer Schaden und Risse sowie als
erganzende Behandlung nach Reparaturen mit Woodfiller. Hat
denselben Glanzwerte wie Seidenmattlack und Mattlack (ca. 30°
Gardner bzw. 10° Gardener). 30 ml Glasflasche mit Pinsel. Vor Frost
schitzen. Aufbewahrungsdauer mindestens 1 Jahr ab dem
Herstellungsdatum.

6. Touch-Up-Ol wird auf Parkett mit Olbehandlung zur Reparatur
kleinerer Schaden und Risse sowie als erganzende Behandlung
nach Reparaturen mit Woodfiller verwendet. Es hat denselben Ol
(ca. 10° Gardner). 30 ml Glasflasche mit Pinsel.

7. Das Kahrs Reparaturset ist ein heischmelzendes Wachs.

Das Set enthalt gasbetriebenen Schmelzer, Hartwachs, Spachtel,
Filzstift, Touch-up-Lack und Touch-up-0l und eine Anleitung zum
Flllen kleiner Locher.




